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1. MATERIAL ODLITKU DLE TP-1{S0-200-01/01

2. ODLITEK DODAVAT DLE CSN 42 1261.12 S PRESMOSTI DANE
CSN 01 4470.5

3. ZUSLECHTIT NA TVRDOST HB 285-325 (HRC 30-35) COZ
ODPOV DA PEVNOST| Rm 950-1080 MPA

4, MEREN( TVRDOST! HRC (MEBO HV) U ODLITKU NA PRILITE

ZKOUSCE
PO ZUSLECHTEN( POVRCH OP[SKOVAT
ODLITEK OZNACIT CISLEM TAVBY, JAKOST! MATERIALU A
PORADOVYM CISLEM
7. NEPRIPUSTNE VADY ZJISTENE PRI PROVADEN[ XONTROL SE
POVOLUJE OPRAVOVAT ZAVARENIM. PLOCHA ZAVARENYCH MIST
NESM[ BYT VETS[ NEZ 2% CELKOVE PLOCHY POVRCHU VYROBKU.
PRUBEH OPRAVY MUS! BYT VYROBCEM ZAZNAMENAN
B. KAZDY ODLITEK OPATRIT DOKUMENTACI ATESTU O CHEMICKEM
SLOZEN[ A INSPEKCNIM CERTIFIKATEM
9. VYROBEK PODLEHA STATNIMU OVEREN[ JAKOSTI DLE ZAKONA
309/2000
10. ZINKOVAT D5 A
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1, MATERIAL ODLITKU DLE TP-1S0-200-01/01
2, ODLITEK DODAVAT DLE CSN 42 1261.12 S PRESNOST[ DANE
CSN 01 4470.5
3. ZUSLECHTIT NA TVRDOST HB 285-325 (HRC 30-35) COZ
ODPOV DA PEVNQSTi Rm 950-1080 MPA
4, MEREN[ TVRDOSTI HRC (NEBO HV) U ODLITKU NA PRILITE
ZKOUSCE ;
5. PO ZUSLECHTEN! POVRCH OP[SKOVAT
6. ODLITEK OZNACIT CISLEM TAVBY, JAKOST! MATERIALU A
PORADOVYM CISLEM
7. NEPRIPUSTNE VADY ZJISTENE PRI PROVADEN[ <ONTROL SE
POVOLUJE OPRAVOVAT ZAVARENIM. PLOCHA ZAVARENYCH MIST
NESMI BYT VETS[ NEZ 2% CELKOVE PLOCHY POVRCHU VYROBKU.
PRUBEH OPRAVY MUS[ BYT VYROBCEM ZAZMNAMENAN
8. KAZDY ODLITEK OPATRIT DOKUMENTACI ATESTU ¢ CHEMICKEM
SLOZENI A INSPEKCN(M CERTIFIKATEM
9, VYROBEK PODLEHA STATNIMU OVEREN[ JAKOSTI DLE ZAKONA
309/2000 i
10. ZINKOVAT D5 A ODYOD[KOVAT
11. DOV VXROBIT TRISKOVYM OBRABENTM Z MAT, 52 SA
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